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In unseren Adern fliefRt Farbe.

Pigmolux DC MT G35 HD 3466

Wasserbasierter, strahlungshdrtender, hoch deckender Pigmentlack fiir die industrielle Lackierung
im Mobel- und Innenausbau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierter, hoch deckender Pigmentlack fiir Holzoberflachen im
Mébelbereich. Das Lackmaterial wird mit zwei unterschiedlichen
Vernetzungsmechanismen gehartet (durch Strahlungshartung und 2K-
Polyurethanvernetzung). Durch dieses spezielle Hartungssystem (Dualcure)
werden auch die von den Strahlern nur unzureichend beleuchteten Bereiche
des Werkstiickes — Verschattungen — vollstindig vernetzt. Uber die
Hartervernetzung kénnen auch dreidimensionale Teile mit Pigmolux DC MT
G35 HD 3466 beschichtet und ohne Einsatz von UV-Strahlern gehartet
werden. Das Produkt zeichnet sich durch gute mechanische und chemische
Widerstandsfahigkeit, ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Lichteinwirkung,
gute Fullkraft und sehr gute Stapelfahigkeit aus.

Besondere Eigenschaften und

Priifnormen
S [/Aoier) ®  ONORM A 1605-12 (M8beloberflichen)
_") QUALITY Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B1
P CHECK (mit Ausnahme von ReinweilR und Pastelltonen)
Verhalten bei Abrieb: 2-D (> 50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-D (2 1,0 N)
Entziindbarkeit: 5-B (schwer entziindbare Mdbeloberflache)
@; y/ApiER | ® DIN 68861 (Mébeloberflichen)
_“) QUALITY Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1B (mit Ausnahme von
b CHECK v ReinweiR und Pastellténen)
Teil 2: Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2 D (> 50 bis < 150 U)
Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4 E (> 0,5 bis < 1,0 N)
f; {//ADLER J ® EN13501-1 (Brandverhalten)
_“‘) cQIEIJEA(L&va/ In Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund, wie z.B.

Werkstoffe der Brandklasse A1 oder A2: Einstufung als B-s2, dO.Zur
Klassifizierung des Brandverhaltens wird stets der Gesamtaufbau
(Tragerplatte / Leim / Furnier oder Folie) herangezogen.

® DIN 53160-1 und DIN 53160-2
Schweil3- und Speichelechtheit

® ONORMEN71-3
Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente
(Schwermetallfreiheit)

®  Franzosische Verordnung DEVL1104875A
Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
von fliichtigen Schadstoffen: A+
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kidufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete
und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich,” weshalb
empfohlen wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.
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Pigmolux DC MT G35 HD

Fiir die Lackierung von stark beanspruchten Flachen im Mdbel- und
Innenausbau inkl. Flachen des _ Kiichen- und
Sanitarbereiches. Verwendungsbereiche Il — IV gemaR ONORM A 1610-12.

Der Verwendungsbereich ist farbtonabhdngig. Reinweil} und Pastelltone
erflillen die Anforderungen bis auf wenige fairbende Priifmittel.

Dieses Produkt ist zudem fiir die industrielle Serienlackierung geeignet.
Fiir schwer brennbare bzw. schwer entziindbare Aufbauten.

VERARBEITUNG

® Bitte Produkt vor Gebrauch aufriithren.

® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist
erforderlich.

® Um hochste chemische Bestindigkeit und ,Ringtest“-bestdndige
Oberflachen zu erreichen, empfehlen wir das Ablackieren mit Bluefin
Multilux Top (3853) im gewiinschten Glanzgrad.

® Bei der Beschichtung von Innenttiren ist darauf zu achten, dass nur mit
Acryllacken und -farben vertrdgliche Dichtprofile zum Einsatz kommen.

® Bei Einsatz von Kunststoffkanten ist in jedem Fall eine Haftungspriifung
mit dem geplanten Aufbau durchzufithren. Durch die Verwendung von
ABS Kantenaktivator (8315000210) kann auf ABS-Kanten eine
Haftungsverbesserung erreicht werden.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
unglinstig beeinflussen.

® Bitte beachten Sie unsere ARL 150 — Arbeitsrichtlinien fiir wasserbasierte
Méobellacke.

100 Gew.-Teil(e) Pigmolux DC MT G35 HD (3466)
3 Gew.-Teil(e) Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Wird Pigmolux DC MT G35 HD (3466) ohne UV-Hartung verarbeitet (z.B. fur

dreidimensionale Teile), muss folgende Lack-Harter-Mischung verwendet
werden:

100 Gew.-Teil(e) Pigmolux DC MT G35 HD (3466)
5 Gew.-Teil(e) Aqua-Hardener 8451 (8451000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) bzw. Aqua-Hardener 8451 (8451000210)
muss vor Verarbeitung sorgfdltig unter Rihren in die Lackkomponente
eingearbeitet werden. Wir empfehlen, vor Beginn der Verarbeitung eine
Wartezeit von ca. 10 Minuten einzuhalten.

Mit Aqua-Hardener 8450 (8450000210): 4 Stunde(n)

Abgemischtes Material kann weitere 4 Stunde(n) verarbeitet werden, muss
aber 1:1 mit frisch abgehdrtetem Material gemischt werden. Eine weitere
Verlangerung der Topfzeit ist nicht mdglich.

Mit Aqua-Hardener 8451 (8451000210): 2 Stunde(n)

Abgemischtes Material kann weitere 2 Stunde(n) verarbeitet werden, muss
aber 1:1 mit frisch abgehdrtetem Material gemischt werden. Eine weitere
Verlangerung der Topfzeit ist nicht moglich.

Erhohte Temperaturen verkiirzen die Topfzeit.



Pigmolux DC MT G35 HD

Auftragstechnik

.

0-5% H.0

Airless Airless luftunterstiitzt
(Airmix®, Aircoat, etc.)

Becherpistole

Spritzdiise @ (mm)
Spritzdruck (bar)
Zerstduberluft (bar) - 1-2 -

0,28-0,33 1,8

100 - 120 2-3

Verdiinnung Wasser

Verdiinnerzugabe (%) - 0-5

Viskositiat 6-mm- 60 40
Becher (s)

Auftragsmenge pro 100 - 200"

Auftrag (g/m?)

Gesamtauftragsmenge max. 450

(g/m?)

* geschlossenporige Flachen: ca. 120 g/m?
* offenporige Fldachen: ca. 150 - 200 g/m?

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trocknungsbedingungen

Abdunsten des Wassers

35-45 Bandpalettentrockner (ansteigende Temperatur bis max. + 50 °C,
Minuten Luftgeschwindigkeit ca. 2 m/s)

oder

15-20 Flachkanaltrockner (ansteigende Temperatur bis max. +50 °C,
Minuten Luftgeschwindigkeit ca. 2 m/s)

Bei den genannten Anlagenparametern handelt es sich um Richtwerte, die
auf die jeweilige Anlage abgestimmt werden miissen. Die Trocknung ist
abhangig z. B. von Holzsorte, Werkstiicksform, Schichtdicke, Temperatur,
Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit konnen die
Trockenzeit verlangern.

UV-Hartung

Vorschub 2 - 3 m/min bei Verwendung von 1 Ga-Strahler und 1 Hg-Strahler
(Leistung: 80 W/cm?)

Auf eine ausreichende Aushartung auf den Kanten ist zu achten!

Reinigung der Arbeitsgerate

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Fir die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-
Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdiinnt).

Transportbander und Materialleitungen: Clean-Smart B&P (8015000210)
Stark verschmutzte Materialleitungen: Clean-Smart Gel (8060000210)

UNTERGRUND

Untergrundart

Fiir die deckende Lackierung geeignetes Vollholz bzw. Holzspan- oder
Holzfaserwerkstoffe, furniert bzw. mit Grundierfolie beschichtet.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.
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Untergrundvorbereitung

Grundierung

Zwischenschliff

Decklackierung

Reinigung und Pflege

GebindegréfRen

Farbtone/Glanzgrade

Zusatzprodukte
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Pigmolux DC MT G35 HD

Holzschliff:

Kornung 150 - 180

Mit Grundierfolie beschichtete Tragerplatten:
Kornung 180 - 240

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Fiir geschlossenporige Schleiflackflichen

Mit Grundierfolie beschichtete Tragerplatten: Folienschliff Kérnung 240
1x Aqualux Spritzfiller (3319) (2-komponentig)

Zwischenschliff Kérnung 320 - 360

Massivholz oder mit Blindfurnier (z. B. Buche) fummierte Spanplatten:
2 x Aqualux Spritzfiiller (3319) (2-komponentig)

Zwischenschliff K6rnung 280 - 320

MDF-Platten:

2 -3 x Aqualux Spritzfiiller (3319) (2-komponentig)

Zwischenschliff K6rnung 280 - 320

Fiir offenporige Schleiflackflachen

Vorisolierung mit 150 - 200 g/m? Aqualux Spritzfiller (3319) (2-komponentig)
bei Holzarten mit wasserldslichen farbenden Holzinhaltsstoffen (z. B. Esche)
oder Aufbauten im Farbton RAL 9010 ,ReinweiR“ sowie in Pastelltonen.

Bei Aufbauten fiir Vollténe geniigt das Grundieren mit150 — 200 g/m?
Pigmolux DC MT G35 HD (3466).

Kornung 280 - 360
Durchschleifen vermeiden!

Schleifstaub entfernen.

1x Pigmolux DC MT G35 HD (3466) im gewtinschten Farbton

REINIGUNG & PFLEGE

Reinigung mit Clean-Mdbelreiniger (7202) und Pflege mit Clean-Md&belpflege
Plus (7222).

BESTELLHINWEISE

25kg

Pigmolux DC MT G35 HD (3466) & Farbtonnummer

RAL-Farbtone, NCS-Farbtone usw. sind als Sonderanfertigungen lieferbar.

ABS Kantenaktivator (8315)
Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Hardener 8450 (8450)
Aqua-Hardener 8451 (8457)
Aqualux Spritzfiiller (3319)
Bluefin Multilux Top (3853)
Clean-Mdbelpflege Plus (7222)
Clean-Mdbelreiniger (7202)
Clean-Smart B&P (8015)
Clean-Smart Gel (8060)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.



Pigmolux DC MT G35 HD

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit /Lagerung Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.
Y92 Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
DS Temperaturen (iber 30 °C) geschlitzt lagern.
K P 9 9

Technische Daten Lieferviskositat: 55 second — 60 second nach DIN 53211

(6 mm-Messbecher, 20 °C)

Sicherheitstechnische Angaben  Das Produkt ist nur fiir die industrielle Verarbeitung geeignet.
Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell

vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer
Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewahrleistet.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehorigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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